附件：拟转让技术秘密简介
一、技术领域
主要应用于水晶（处理）相关赛道，以及应用AI涉及的自媒体赛道。
水晶（处理）的酸洗填充处理是指原本种水，颜色较差的水晶经过强酸，强碱浸泡，使其种水，颜色得以改善，与此同时，水晶的原始岩石结构也遭到了破坏。为掩盖被破坏的结构，增大水晶的强度，在酸洗过后，经常用石蜡油，石蜡，环氧树脂及其混合剂等对其进行充填处理。常规充填的材料的粘度较好、韧性强，在真空中浸入水晶达到空隙充填的、增强水晶的透明度及耐久性目的。但是，常规填充物的主要化学成分与水晶主体化学成分不一致，存在光泽差异，不抗氧化、不耐火，使得充填的水晶容易发黄老化，从而影响水晶的外观品质及保存价值。
应用人工智能技术（AI）辅助或自主完成自媒体内容创作，分发及运营，涉及赛道包括但不限于农产/农副产品，大健康，生活百货，时尚服饰，娱乐旅游，课程教学等。
二、背景技术
该项技术秘密由学校相关科研团队完全掌握，规模达到产业化应用级别。目的在于克服现有技术的不足，提供一种新材料充填水晶的方法，为现有水晶充填材料单一的方式，增添新的充填方式，所述新材料与水晶具有相似的主要化学组成元素，并且具有高温干燥、抗氧化性和耐火性，能对结构松散的水晶起到固结的作用。
应用人工智能技术（AI）辅助或自主完成自媒体内容包括并不限于：AI可自动撰写文章、生成视频、设计图片等，例如“AI百货达人短视频”视频工具通过零代码平台快速部署；基于用户数据分析，实现精准内容推荐与个性化互动风险与规范：应符合遵守各自媒体平台相关规则及相关法律法规；如提供可视化工具，支持非技术人员搭建AI应用；部分从业者通过AI技术实现内容创业，如返乡程序员开发AI绘本生成工具。
三、技术内容
玉石（处理）FC027技术详细如下：
第一步酸洗水晶（处理）技术参数应为，1.H2SO4和HNO3按2:1的体积比例混合；2.侵出温度选为50℃；3.反应时间选为30min；4.固液比选择1:4；5.搅拌速率为200r/min；
第二步无机材料充填水晶（处理）技术参数应为，1.将固化剂FC027加入硅酸钠水溶液中，搅拌均匀，得到混合液；2.将经酸洗后的翡翠浸入混合液中，室温静置后，在120-130℃下固化；3.固化剂含L01和F01的质量比为1:2-1:1，L01的质量为硅酸钠质量的2%，F01的质量为硅酸钠质量的3%—6%，硅酸钠水溶液中硅酸钠质量分数为30%—40%。
应用人工智能（AI）运营自媒体ZMT011技术详细如下：
[bookmark: _GoBack]1.年均GMV≥1000元/天，且年涨幅≥20%，年短视频制作数≥3000，覆盖全年全平台运营技术服务；2.应用人工智能技术（AI）辅助或自主完成自媒体内容创作，分发及运营，涉及赛道包括并不限于农产/农副产品，大健康，生活百货，时尚服饰，娱乐旅游，课程教学等；3.内容生成：AI可自动撰写文章、生成视频、设计图片等，视频工具通过零代码平台快速部署，‌互动优化：基于用户数据分析，实现精准内容推荐与个性化互动，风险与规范：应符合遵守各自媒体平台相关规则及相关法律法规，低成本创业：如提供可视化工具，支持非技术人员搭建AI应用，职业转型：部分从业者通过AI技术实现内容创业，如返乡程序员开发AI绘本生成工具。
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